Einbauhinweise

RAILBETON

Einbauhinweise
fiir Dresdner Combiborde DDCB 18 und DDCB 20

Abbildung 1: 150
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Die angelieferten Combiborde sind vor dem Verlegen auf der Baustelle auf eventuelle Abplatzungen und
sonstige Beschadigungen zu prifen. Beschadigte Combiborde sind nach Abstimmung mit der
Bauleitung nicht einzubauen.

Grundsatzlich ist vor dem Verlegen des Combibordes der Gleisoberbau einschlielich der
Kammerverfillung fertigzustellen.

Zur Gewahrleistung einer langen Nutzungsdauer dieser Stahlbetonelemente beachten Sie bitte folgende
Einbauhinweise:

1.

Herstellung und Anforderungen an den Unterbau

Als Unterbau fur die Combiborde dienen

- bei der Oberbauform ,Feste Fahrbahn mit W-Befestigung, Bauart Dresden” die Tragschicht aus C20/25
(vgl. Einbauhinweise der DVB AG zu dieser Oberbauform)

- bei der Oberbauform ,Feste Fahrbahn auf Tragschicht mit Unterguss und Spurhaltern® entweder die
Betontragschicht aus C30/37 oder die Asphalttragschicht 0/16 C mit einem Bitumen 50/70

- bei Bushaltestellen ein Fundamentbalken aus Beton C30/37.

Fir das Erdplanum soll ein Verformungsmodul von 45 MN/m? und fur die Frostschutzschicht (Sohlfuge
Fundament) 100 MN/m? erreicht werden.

Die Auflagerflachen fur den Combibord mussen griffig und frei von trennenden Substanzen sein. Betonauf-
lagerflachen sind vor dem Einbringen des Combibordklebers bis zur Sattigung vorzunassen. Die Dicke des
Betontragbalkens oder der Asphalttragschicht fiir den Combibord wird durch die Starke der Tragschicht fir den
Gleisoberbau bestimmt. Die Breite betragt 77 cm bei StralRenbahnhaltestellen; bei Bushaltestellen 87 cm. Da-
mit ist gewahrleistet, dass der Tragbalken oder die Asphalttragschicht 10 cm breiter als das Bordelement her-
gestellt werden. Der Betontragbalken ist auf frostsicheren Baugrund auszufihren.

Verlegetechnologie

Die zu verlegenden Betonfertigteile werden vom Hersteller auf Paletten auf die Baustelle geliefert. Die Aufnah-
me der Bordelemente von der Transportpalette und die Verlegung (waagerechte lagemafige Ausrichtung) auf

den Unterbau erfolgt mittels einer Elementezange als Anschlagmittel (z.B. Typ CEZ) oder Vakuumhebetechnik.
Die Hohenjustierung wird durch Montagekeile vorgenommen. Dabei sind jeweils zwei der Keile je Ecke bis zur
gewlinschten Hohe gegeneinander aufzuschieben (Abbildung 2).

Abbildung 2:
Hoéhenjustierung mittels Montagekeil
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zwei aufeinander geschobene
Betontragbalken Montagekeile je Ecke
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3. Herstellen des Kraftschlusses zwischen justiertem Betonfertigteil und Unterbau

Der Spalt zwischen der Unterkante des Fertigteilelementes und der Oberkante des Tragbalkens wird mit dem
vom Hersteller des Bordes mitgelieferten hochflieRfahigen mineralischen Untergussbeton (Spalt mind. 2,5 cm
und max. 3,5 cm stark) vollflachig durch UntergielRen geschlossen. Die Betonauflagerflachen sind vor dem Ein-
bringen des Untergussbetons bis zur Sattigung vorzunassen.

Der Untergussbeton ist gemaf den Technischen Merkblattern der Hersteller zu verwenden. In der Praxis hat
sich fur die hohlraumfreie Ausflihrung des Vergussganges die Anlegung eines Dammes (z.B. Sand, 5 cm hoch)
um das Betonelement bewahrt (Abbildung 3). Dadurch wird ein ausreichend groRer Staudruck auf die Verguss-
masse erzeugt.

Abbildung 3:
Kraftschluss mittels Untergussbeton

Damm ca. 5 cm
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Betontragbalken

Untergussbeton

4. Trennschnitte an Betonfertigteilen

Trennschnitte an Betonfertigteilen sind bei bautechnischer oder -technologischer Notwendigkeit fachgerecht im
Nassschnittverfahren von einer Fachfirma auszufiihren. Die Schnittflachen sind fachgerecht nachzubehandeln.

5. Fugen an den Stirnflachen der Fertigteilelemente

Die Fertigteilelemente sind so zu verlegen, dass durch den Abstandhalter an der Stirnseite eine 3 mm breite
Querfuge entsteht. Abstandhalter sind am Element angebracht. Die Fugen sind mit einem elastischen polysul-
fidhaltigen Fugendichtstoff frihbestandig nach DIN 18540 5 cm tief zu verschlief3en.

Die Querfugen des Dresdner Combibordes sind in einer Linie mit den Querfugen eventueller Bahnsteigplatten
anzuordnen.

6. Fugenausbildung Langsfuge zwischen Betonfertgiteil und Bahnsteig

Zwischen Combibord mit einer Querneigung von 0 % und der Bahnsteigplatte mit 2 bis 3 % Querneigung
entsteht eine Keilfuge von ca. 1 mm an der Unterkante und ca. 10 mm an der Oberkante einer 15 cm starken
Bahnsteigplatte.

Diese Fuge ist mit einem nicht saugenden Material klemmend zu hinterfullen (z.B. PE-Rundprofil, geschlossen-
zellig). Die Haftflachen sind mit einem Haftgrund (Primer) vorzubehandeln. AnschlieRend ist die Fuge mit ei-
nem polysulfidhaltigen Dichtungsmaterial (z.B. ASODUR-TKF 25 DD; Fa. SCHOMBURG GmbH) abzudichten.
Dabei ist darauf zu achten, dass die zu dichtenden Fugen frei von losen Bestandteilen sind.

Wird der angrenzende Bahnsteigbelag in Form von Betonpflaster ausgefiihrt ist kein elastischer Fugenverguss
zwingend erforderlich. Jedoch muss gewahrleistet werden, dass eine direkte Kantenpressung zwischen Pfla-
ster und Bordstein ausgeschlossen wird, um Kantenabplatzungen zu vermeiden.
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Einbauhinweise
fiir Combibord System Stuttgart Rail 180 mm und zugehoérige Rampen
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Zu dem Combibordsystem Stuttgart Rail 180 mm gehdren folgende Elemente:

Grundelement Combibord Standard (System Stuttgart Rail 180 mm) Art.Nr.: 421709
Grundelement Combibord Standard EW (System Stuttgart Rail 180 mm) Art.Nr.: 421708
Ubergangsstein Combibord Standard rechts Art.Nr.: 421990
Ubergangsstein Combibord Standard links Art.Nr.: 421991
Ubergangsstein Combibord Standard rechts EW Art.Nr.: 421992
Ubergangsstein Combibord Standard links EW Art.Nr.: 421993
Tragerplatte flr DIN-Hochbord 18 x 30 Art.Nr.: 421996
Tragerplatte fur DIN-Hochbord 18 x 30 EW Art.Nr.: 421997

Tragerplatte flr DIN-Hochbord 18 x 30 trapezférmig fiir Radien (Festlegung durch Planer)
EW = integrierte Entwasserungsrinne im Fussbereich

Ubergangssteine senken die Bahnsteighdhe von 18 cm auf 14 cm ab und gehen in die Profilkontur des
Hochbordes (ber. Der Einbau des Ubergangsteines rechts und links ist erforderlich. AusschlieRlich bei
beengten Platzverhaltnissen kann dieser zur erforderlichen Bahnsteiglange gerechnet werden.

Die angelieferten Combiborde sind vor dem Verlegen auf der Baustelle auf eventuelle Abplatzungen und
sonstige Beschadigungen zu priifen. Beschadigte Combiborde sind nach Abstimmung mit der
Bauleitung nicht einzubauen.

Grundsatzlich ist vor dem Verlegen des Combibordes der Gleisoberbau einschlief3lich der
Kammerverfillung fertigzustellen.

Zur Gewahrleistung einer langen Nutzungsdauer dieser Stahlbetonelemente beachten Sie bitte folgende
Einbauhinweise:

1. Herstellung und Anforderungen an den Unterbau

Als Unterbau fir die Combiborde dient
- bei Bushaltestellen ein Fundamentbalken aus Beton C30/37.

Fir das Erdplanum soll ein Verformungsmodul von 45 MN/m? und flr die Frostschutzschicht (Sohlfuge
Fundament) 100 MN/m? erreicht werden.

Die Auflagerflachen fir den Combibord mussen griffig und frei von trennenden Substanzen sein. Betonauf-
lagerflachen sind vor dem Einbringen des Combibordklebers bis zur Sattigung vorzunassen. Die Dicke des
Betontragbalkens flir den Combibord betragt mindestens 20 cm. Die Breite betragt 90 cm bei Bushaltestellen.
Damit ist gewahrleistet, dass der Tragbalken oder die Asphalttragschicht 10 cm breiter als das Bordelement
hergestellt werden. Der Betontragbalken ist auf frostsicheren Baugrund auszufihren.

RAILBETON HAAS GmbH m Fischweg 27 m 09114 Chemnitz m Tel. 0371 4725-0 m FAX 0371 4725-100 m E-Mail: Info@RAILBETON.de m Internet: www.RAILBETON.de
Stand 01/2022

Seite 1/3 M

®



RAILBETON

Einbauhinweise

2. Verlegetechnologie

Die zu verlegenden Betonfertigteile werden vom Hersteller auf Paletten auf die Baustelle geliefert. Die Aufnah-
me der Bordelemente von der Transportpalette und die Verlegung (waagerechte lagemafige Ausrichtung) auf
den Unterbau erfolgt mittels einer Elementezange als Anschlagmittel (z.B. Typ CEZ) oder Vakuumhebetechnik.
Die Hohenjustierung kann durch Montagekeile vorgenommen werden. Dabei sind jeweils zwei der Keile je
Ecke bis zur gewtinschten Hohe gegeneinander aufzuschieben (Abbildung 3).

Abbildung 3:
Hoéhenjustierung mittels Montagekeil

Fertigteilefement
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3. Herstellen des Kraftschlusses zwischen justiertem Betonfertigteil und Unterbau

Der Spalt zwischen der Unterkante des Fertigteilelementes und der Oberkante des Tragbalkens wird mit dem
vom Hersteller des Bordes mitgelieferten hochflie3fahigen mineralischen Untergussbeton (Spalt mind. 2,5 cm
und max. 3,5 cm stark) vollflachig durch UntergieRen geschlossen. Die Betonauflagerflachen sind vor dem Ein-
bringen des Untergussbetons bis zur Sattigung vorzunassen.

Liegt der Bahnsteig im Gefalle, sind quer zu den Borden im Untergussbereich Schaumbander einzubringen um
das Abwandern des Klebers zu verhindern. Der Abstand dieser richtet sich dabei nach dem Geflle.

Der Untergussbeton ist gemaf den Technischen Merkblattern der Hersteller zu verwenden. In der Praxis hat
sich fur die hohlraumfreie Ausfiihrung des Vergussganges die Anlegung eines Dammes (z.B. Sand, 5 cm hoch)
um das Betonelement bewahrt (Abbildung 4). Dadurch wird ein ausreichend groRRer Staudruck auf die Verguss-
masse erzeugt.

Abbildung 4:
Kraftschluss mittels Untergussbeton

Damm ca. 5 cm

Betontragbalken

Untergussbeton

4. Einbringen der angepassten DIN-Borde in die Tragerplatte

Fir den Ubergang zwischen Haltestellenbord und seitlich angrenzenden Bordverlauf werden je nach értlichen
Gegebenheiten baustellenseitig angepasste DIN Hoch- bzw. Rundborde in die Tragerplatten eingeklebt (Abbil-
dung 5)..

Abbildung 5:

Tragerplatte mit angepasstem Hochbordstein
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Dazu werden die entsprechenden Borde an der Unterseite in Hohe und Langsneigung so geschnitten, dass
nach dem Justieren in der Tragerplatte zwischen beiden Elementen eine Fuge von 20 mm verbleibt. Die einzu-
klebenden DIN-Borde durfen dabei nicht tGber die Fugen der Tragerplatten hinweg eingebaut werden. Wichtig
ist es vor dem VergieRRen der Borde die 5 mm Fugen zwischen den Tragerplatten im Kanal abzudichten. Dies
kann mit Gewebeklebeband, elastischer Fugenmasse (Silikon) oder Bauschaum erfolgen. Fir das Einrichten
der einzuklebenden Borde wird im Fugenbereich punktuell Mortel der Mortelgruppe 1ll, erdfeucht eingebracht.
In diesem Mortelbett, was nicht mehr als je 10 cm an beiden Stirnseiten breit sein darf, kann der zugeschnitte-
ne DIN-Bord ausgerichtet werden. AnschlieRend wird die verbleibende Fuge mit den gelieferten Vergusskleber
vergossen. Fur das Einbringen des Klebers wird die auf der Riickseite daflir vorgesehene Aussparung genutzt.
Das Vergielien ist abgeschlossen wenn der Vergusskleber knapp den Stand OK Tragerplatte (entspricht OK
Fahrbahn) erreicht hat.

5. Trennschnitte an Betonfertigteilen

Trennschnitte an Betonfertigteilen sind bei bautechnischer oder -technologischer Notwendigkeit fachgerecht im
Nassschnittverfahren von einer Fachfirma auszufthren. Die Schnittflachen sind fachgerecht nachzubehandeln.

6. Fugen an den Stirnflichen der Fertigteilelemente

Die Fertigteilelemente sind so zu verlegen, dass durch den Abstandhalter an der Stirnseite eine 3 mm breite
Querfuge entsteht. Abstandhalter sind am Element angebracht. Die Fugen sind mit einem elastischen polysul-
fidhaltigen Fugendichtstoff frihbestandig nach DIN 18540 5 cm tief zu verschlief3en.

7. Fugenausbildung Langsfuge zwischen Betonfertgiteil und Bahnsteig

Die Fuge zwischen Combibord und der angrenzenden Bahnsteigplatte ist mit einem nicht saugenden Material
klemmend zu hinterfullen (z.B. PE-Rundprofil, geschlossenzellig). Die Haftflachen sind mit einem Haftgrund
(Primer) vorzubehandeln.

Anschlief3end ist die Fuge mit einem polysulfidhaltigen Dichtungsmaterial abzudichten. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die zu dichtenden Fugen frei von losen Bestandteilen sind.

Wird der angrenzende Bahnsteigbelag in Form von Betonpflaster ausgefiihrt ist kein elastischer Fugenverguss
zwingend erforderlich. Jedoch muss gewahrleistet werden dass eine direkte Kantenpressung zwischen Pflaster
und Combibord ausgeschlossen wird, um Kantenabplatzungen zu vermeiden.
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